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1. Descrizione macroscopica del campione

Descrizione generale Roccia compatta a grana medio-grossa di colore bianco e nero con scistosita molto debole. La tessitura & gneissica
caratterizzata da una matrice granoblastica composta da cristalli di quarzo e feldspati nella quale si frovano alcuni
sottili livelli discontinui formati da fini lamelle di miche (biotite e muscovite).

|2. Descrizione microscopica del campione I

Orientazione della sezione sottile:  parallela alla lineazione e perpendicolare alla foliazione

| 2.1 Tessitura |

Descrizione generale 'La tessitura gneissica della roccia & composta da una matrice formata da cristalli inequigranulari di plagioclasio, K-
feldspato e quarzo e di sottili livelli discontinui e debolmente ondulati costituiti da biotite con subordinata muscovite.

Discontinuita intergranulari  Assenti.

2.2 Composizione mineralogica, granulometria e struttura
Descrizione generale La roccia & composta in prevalenza da plagioclasio (~25%), K-feldspato (~30%), e quarzo (~30%). | feldspati sono
riconoscibili dall'abito subidiomorfo prismatico e dalle geminazioni (polisintetica nel plagioclasio, semplice nel K-
feldspato); il quarzo €& caratterizzato da abito allotriomorfo ed evidente estinzione ondulata. Le miche presentano
cristalli lamellari ben sviluppati: la biotite (~10%) & caratterizzata da intenso pleocroismo sui toni del marrone-beige,
mentre la muscovite (~5%) e riconoscibile dai colori d'interferenza brillanti a luce polarizzata. Presenza di rari

minerali accessori.
Grado di alterazione della Non alterata.

sezione

L 2.3 Definizione petrografica proposta

Definizione petrografica Protolite: ortoderivato

proposta Facies: scisti verdi
Nome proposto: ortogneiss

Settore IMM: prove meccaniche e fisiche su rocce

I risultati si riferiscono ai campioni analizzati. Fa stato a livello legale solo la versione cartacea originale, firmata e timbrata.
E vietata la riproduzione anche parziale e l'utilizzazione non autorizzata a scopi pubblicitari,
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Immagine A |

Nellimmagine esempio di cristalli lamellari di biotite
con pleocroismo marrone scuro, cristalli subidiomorfi
di plagioclasio con geminazione polisintetica e
cristalli di K-feldspato.

Ingrandimento: 25x Polarizzazione: incrociata

Immagine B |

Nell'immagine esempio di cristalli lamellari di
muscovite con brillanti colori di interferenza, cristalli
lamellari di biotite con pleocroismo marrone e un
grosso cristallo di plagioclasio con geminazione
polisintetica.
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